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2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试
轮机工程材料试卷

(课程代码09019)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列金属材料中属于脆性材料的是

A.低碳钢

B.铸铁

C.锰钢

D.铜

2．金属材料的塑性表示为

A.αk或δ

B.δ或ψ

C.σs或σb

D.HB或HRC

3．疲劳极限是指金属材料经历无限次交变应力循环而不破坏的最大应力，其中钢材的应力循环次数为不低于

A.105

B.106

C.107

D.108
4．铸造性好的金属材料除具有流动性好，收缩小的特性外，还应具有较小的性能是

A.气孔

B.残余应力

C.疏松

D.偏析

5．影响钢低温脆性转变温度的元素是

A.S

B.P

C.N

D.O

6．下列不属于优质碳结构钢的是

AQ235

B.15

C.15Mn

D.45

7．一般强度船体用钢的韧性等级分为

A.A、

B.

C.D四级

B.A、

D.

E.F四级

C.A、

B.

D.E四级

D.A、

C.

E.F四级

8．下列材料中属于锅炉牌号的是

A.20Mn

B.20Cr

C.20g

D.20R

9．在      钢生产的零件表面渗碳并经热处理后，可使零件表面耐磨心部韧。

A.15

B.30

C.60

D.Q215

10．滚动轴承钢中主要加入的合金元索是

A.Mn

B.Cr

C.Si

D.V

11．耐热钢包括抗氧化钢和

A.热强钢

B.不锈钢

C.高速钢

D.锅炉钢

12．灰口铸铁实质上是在      的基体分布着片状石墨。

A.铁

B.钢

C.铁碳合金

D.Fe3c

13．铸铁牌号中的数字表示

A.强度极限和屈服极限

B.屈服极限和强度极限

C.强度极限和韧性

D.强度极限和塑性

14．黄铜产生的季裂和脱锌的实质都是

A.腐蚀

B.化学腐蚀

C.电化学腐蚀

D.穴蚀

15．关于20高锡铝合金的叙述，不正确的是

A.强度及疲劳强度高

B.寿命长、加工性好、成本低

C.耐热性和耐磨性好

D.可替代用于中高速柴油机主轴承采用的铝合金

16．高碳钢的含碳量为

A.>0.25％

B.0.25％-0.6％

C.>0.6％

D.>0.77％

17．球墨铸铁中球化剂为

A.Mn

B.Al

C.Mg

D.Si[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
18．ZCuPb30是

A.锡青铜

B.铅黄铜

C.海军黄铜

D.铅青铜

19．低碳钢的含碳量为

A.<0.1％

B.<0.25％

C.<0.77％

D.<2.11％

20．由液态金属变为固态金属的过程称为

A.凝固

B.结晶

C.再结晶

D.重结晶

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．将淬火钢重新加热到            以下一定温度，保温后在空气中冷却的操作，称为回火。

22．在Fe-Fe3C相图上，Al是            转变的临界点。

23．在铁碳合金相图上，Al、A3、Acm是            温度。

24．共析钢等温转变曲线上，当过冷度较小时，奥氏体将转变成            。[[微信公众号：ikaoti]
25．含碳量超过1.35％的钢没有使用价值是因为钢中含有大量的            。

26．由α-Fe转变为γ-Fe的温度是            ；1435由A转变为P是属于            。

27．淬火钢重新加热到150-250℃，保温后在空气中冷却的操作，称为            。

28．柴油机排气阀常用的材料是            。

29．为保证活塞销、凸轮轴有足够抵抗冲击的能力，零件应具有足够的            。

30．钢经淬火后，为削除脆性应进行            。

三、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

31．列举淬火方法。

32．简述铁碳合金状态图在制定工艺规范方面的应用。

33．什么是同素异构转变?写出纯铁的同素异构转变的表达式。

34．根据晶体缺陷的几何特点，晶体缺陷可以分为几种?

四、论述题(本大题共8分)

35．淬火零件为什么要进行回火处理?回火处理的方法有哪些?每种回火处理方法的目的是什么?

五、分析题(本大题共8分)

36．写出共析钢由液态到室温的结晶过程简式。

六、计算题(本大题共8分)

37．试计算：1)共析转变结束时室温下珠光体中铁素体与渗碳体的相对含量。

2)共析产物珠光体中铁素体与渗碳体的相对含量。
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