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2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

钢结构试卷
(课程代码02442)

本试卷共5页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：
1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间。超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共20小题。每小题2分。共40分。在每小题列出的备选项中只

  有一项是最符合题目要求的，请将其选出。    

1．可以通过钢材的冷弯性能试验测定的指标是

  A．屈服点    B．强屈比

  C．延伸率    D．抗拉强度

2．同类钢种的钢板，板件厚度越薄，钢材的

  A．强度越高    B．塑性越好

  C．韧性越好    D．内部构造缺陷越少

3．构件发生断裂破坏前，无明显先兆的情况是

  A．脆性破坏    B．塑性破坏

  C．强度破坏    D．失稳破坏

4．钢材中硫含量超过限制时，钢材可能会出现

  A．冷脆    B．热脆

  C．蓝脆    D．徐变

5．与钢构件发生脆性破坏无直接关系的是
  A．负温环境    B．钢材含碳量

  C．钢材屈服点    D．应力集中

6．钢材的韧性性能是通过什么试验测定的?

  A．冷弯试验    B．拉伸试验

  C．抗折试验    D．冲击试验
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更多科目自考真题答案至：http://www.examebook.com/index.php


